Ecrou hexagonal @12,7,
surdimensionné et galvanisé (3) .

Rondelle plate galvanisée série W:
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TABLEAU 1 E
LONGUEUR REQUIS POUR: g
860 Ig CTE5,7,7,3,8,0¢€t8,0S g
CTE 7,3 SN, PA B
3051g CTR22,4,0 %
250 Ig MCJ et PA intégre =
PROPRIETES MECANIQUES -
Barre ronde :
- Matériau : acier selon la norme ASTM A36 ou équivalent, @12,7,
filetée sur toute la longueur REQUIS POUR:
- La galvanisation doit étre conforme a la norme ASTM A123 avec une PA MCR. CTE. CTR et
rétention nette de 600 g/m?. ce
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